
Рабочее давление в характеристиках шлангов ПВХ и ПУ приведено при температуре 
окружающей среды 20-23 °С. 

Повышение рабочей температуры приводит к снижению рабочего давления. 

На графике приведена зависимость рабочего давления в процентах от табличных значений 
в зависимости от рабочей температуры. 

 

График изменения рабочего давления при изменении рабочей температуры для шлангов  

 

 


